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Тамол® GA Tamol® GA
Вспомогательное средсто для додублиания и крашения хромоых кож
Tamol® GA в результате додубливания придает хро​мовой коже мягкость и одновременно нейтрализует ее. При этом улучшается наполненность кожи и прочность лица. Tamol® GA способствует проник​новению растительных додубливающих средств и равномерности окраски анионоактивными красите​лями.



Химикаты для текстильной и коже
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Tamol® GA
Соста Характеристика
Хранение

Смесь нейтральных солей ароматических сульфокислот.
Значение рН
7,5
Приведенные данные характеризуют область физических свойств. Допустимые границы содержатся в спецификации на продукт.
Продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 5 до 40 °С минимум 12 месяцев. Начатые упаковки нужно быстро израсходовать и снова герметично закрывать после каждого частичного взятия материала.
Свойства
Tamol® GA представляет собой порошок светло-бежевого цвета, легко растворимый в воде. Раствор имеет нейтральную реакцию и хорошо сочетается как с растительными, синтетическими, так и с анионоактивными красителями и вспомогательными вещества​ми. Однако, при использовании с катионоактивными субстан​циями, такими как основные красители, продукт может выпа​дать в осадок.
При обработке хромовых кож Tamol® GA оказывает мягчитель​ное и нейтрализующее действие. Одновременно он смягчает час​то негативное действие слишком высокого сродства комплексов коллаген/хром с анионоактивными красителями и растительны​ми или синтетическими додубливающими средствами. С другой стороны, продукт усиливает обычно слабую способность хромо​вых кож связывать основные красители (например, красители Ба-
зацол®). Кроме того, Tamol® GA делает лицо кожи более проч​ным, эластичным и более устойчивым к поту, что важно, преж​де всего, для кожи для верха обуви.
Применение
1. При нейтрализации хромовой кожи, при необходимости, вместе с Basyntan® FC для получения тонкого, прочного лица и достижения оптимальной кондиции поверхности со​временными методами сушки.
2. Как последующая добавка при жировании для равномер​ного распределения жира и улучшения грифа, а также на​полненности кожи.
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3. При крашении хромовых кож анионоактивными красите​лями (например, красителями Luganil® или Lurazol®) для выравнивания и улучшения прокраса, не сильно осветляя при этом цветовой тон. Кроме того, продукт применяется для улучшения прочности лица, например, кожи-шевро.
Примеры использо​ания:
Процентные данные в рецептуре  1  и 2 приводятся на вес строганных кож,  в ре​цептуре 3  - на вес сухой кожи.
1. Нейтрализация

a)
хромовой кожи, общая
150    %       вода, 35 °С 2-3   %       Tamol®GA
40-60 минут вращать, в дальнейшем обрабатывать как обычно.
b)
хромовой яловки для последующего додубливания с целью получения
равномерной наполнености:



	150    %
	вода, 35 °С

	2    %
	Tamol® GA

	
	1 час вращать, хорошо промыть, красить в

	150    %
	раствора при 60 °С

	
	30 минут вращать, добавить

	2-3   %
	Relugan® RE

	
	40 минут вращать, добавить

	1-2   %
	экстракт мимозы (порошок)

	2-4   %
	Basyntan® WL


жирование и т. д. как обычно. с) шлифованого опойка для придания повышенной прочности лица

150    %
2-3   %

вода, 35 °С Tamol® GA







20 минут вращать, добавить
Relugan® RV
10 минут вращать, добавить в неразбавленном виде
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3-8   %

смеси растительно-синтетических экстрактов

60 минут вращать, добавить
0.5 %      Lipoderm® Licker 1С
3    %      Lipoderm® Licker   C или    A
1    %      Lipoderm® Oil   K
45 минут вращать, добавить
0.5%      Lipamin® Licker NO или    O
20 минут вращать. Крашение можно проводить как пе​ред так и после додубливания.
У
2. Последующая добавка в жирующую ва
а) одежная кожа
Нейтральную кожу окрашивают следующим образом:
150    %       вода, 45 °С
1    %       аммиак (25%-ный)
1
%      Lipoderm® N
15 минут вращать, добавить
2-3   %       красителя Luganil®
20 минут вращать, добавить
4   %      Lipoderm® Licker PN 6   %      Lipoderm® Licker CMG
40-60 минут вращать, добавить
2
%       муравьиной кислоты (85%-ной)
10 минут вращать, добавить

2-4   %       Tamol®GA



30 минут вращать.
Ъ) перчаточная кожа хромового дубления
После нейтрализации, в том числе с применением ТАМОЛа GA, следует:
вода, 50 °С
Lipoderm® Licker CMG Lipoderm® N Lipoderm® Oil   K
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150
%
8
%
1-2
%
0,5-1
%
Tamol® GA
	
	30 минут вращать, добавить

	2-4   %
	Tamol® GA

	
	30 минут вращать, добавить

	0,2-0,5%
	муравьиной кислоты (85%-ной)

	
	20 минут вращать,
выдержать как обычно и обрабатывать дальше.


3. При аниооактивном крашении
a)
велюровая кожа
Если требуется окрашивать кожу в светлые или средние тона, то   кожу после размачивания обрабатывают в следующем растворе:
2-5   %       Tamol® GA
400   %       воды, 35 °С
10 минут, затем добавляют анионоактивный краситель вместе с
1-2%      Lipoderm® N.
Для получения более темных тонов рецептура остается такой же,  но анионоактивный краситель добавляется в 2 этапа с промежуточной добавкой ок. 2% Lipamin® OK.
b)
кожа-шевро
В данном случае обычно применяемые дубильные экстракты при​мерно наполовину заменяют Tamol® GA.
Более подробные сведения о продуктах БАСФ, рекомендо​ванных к применению вместе с Tamol® GA, содержатся в соответствующей технической информации.
Цветовые оттенки наших красителей и пигментов приведе​ны в специальных картах цветов и нюансировочных табли​цах.
Безопасность
При обращении с данным продуктом следует учитывать сведения, содержащиеся в листе безопасности. В остальном действуют обыч​ные меры безопасности и санитарно-гигиенические нормы, приня​тые при обращении с химикатами.
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Примечание
Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными зна​чениями и не являются спецификацией или гарантированным свой​ством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают пере​работчика от самостоятельной проверки и испытания.
Гарантия с юридической ответственностью за определенные каче​ства или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использо​вания не может быть получена из наших данных. Получатель на​ших изделий несет личную ответственность за соблюдение патент​ного права, а также существующих законов и положений.
Химикаты для текстильной и коже е„„„й„ромь,Шле„„ос™
BASF
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