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                                                      Вспомогательное вещество для отделки кожи
                                                      Воск Corial EG дает гладкий (ровный), шелковистый

                                                      (бархатистый) и мягкий гриф (качество на ощупь)

                                                      поверхности кожи, повышая прочность на истирание

                                                      в большинстве случаев.

                                                      Этот продукт может быть использован как в водных,

                                                      так и не водных системах верхних покрытий.

Красители и отделочные продукты                                                                  BASF
Воск Corial EG
	Характер

Спецификация
	Cиликоновый продукт в органических растворителях.

Содержание твердых веществ:                  около 18 %

Продолжительность растекания:              около 12 сек



	
	Свойства
Воск Corial EG – это прозрачная, желтоватая, подвижная жидкость, которая может быть эмульгирована в воде. Это придает поверхности кожи гладкий (ровный), шелковистый

(бархатистый) и мягкий гриф (качество на ощупь) и повышает прочность на истирание (износ)                                        в большинстве случаев.



	
	Применение
Воск Corial EG – модификатор (улучшитель) грифа (качества на ощупь). Он используется или в одиночку для кож с покрытием, нанесенным напылением, или в композициях (составах) для нанесения верхнего покрытия.

Верхние покрытия, содержащие воск Corial EG, не нужно уже разводить (плакировать), чтобы избежать каких-либо потускнений под воздействием тепла. Для изготовления специальных (особых) эффектов грифа (качества на ощупь) используется воск Corial EG вместе с другими модификаторами грифа (веществами, улучшающими гриф), напр., воском Corial S или ВТ.

 

	Примеры применения
	1. Для отделанных кож всех типов

Для этой цели на кожу напыляется воск Corial EG, эмульгированный водой или разбавленный растворителями в пропорции от 1 : 20 до 1 : 50. Пригодны следующие растворители:

(а) спирты, как например, изопропиловый спирт, Isanol(,

     бутанол и разбавитель Corial P. Непригодными для 

     использования в одиночку в качестве разбавителей

     (растворителей) являются метанол, бензин и бутокси-

     этанол.

(б) эфиры, как например, этилацетат, бутилацетат, изобутил-

      ацетат, растворитель Corial A и ЕВ. Непригодными для 

      использования в одиночку в качестве растворителей

      являются метоксиэтилацетат и этоксиэтилацетат.

(в) алифатические и ароматические углеводороды, как 

      например, уайт-спирит, толуол, ксилол.

(г) кетоны, как например, метилэтилкетон, метилизобутил-

      кетон. Непригодными для использования в одиночку в

      качестве растворителей являются ацетон, диизобутил-

      кетон и циклогексанон.

2. Для нитроцеллюлозных композиций (составов) для нанесения верхнего покрытия

Для этой цели и для верхних покрытий (Corial EM Top W и SL), разбавленных растворителем, или для оснований (нижних покрытий) Corial EM, обычно используется, в зависимости от требуемого эффекта, дозировка 1-5 % воска Corial EG, расчитанная на неразбавленный продукт.

3. Для водных систем нанесения верхнего покрытия (марки Corial EM Finish, марки Luron(, система Lepton( LMF, и т.д.)

Воск Corial EG может также быть добавлен к нашему Corial EM Finish марки G, F, FN и LS. В зависимости от требуемого эффекта, 1 - 5 % воска Corial EG размешивают в воде от 5 до 10 раз, пока не получится эмульсия, потом ее добавляют в композицию (состав) для нанесения верхнего покрытия. Готовую к напылению композицию (смесь) тщательно перемешивают перед нанесением и не оставляют стоять на несколько дней. 

Технология применения с другими системами по нанесению верхнего покрытия является подобной.

4. Для полиуретановых отделок (покрытий)

Для Corial Finish EC, соотношение 1 – 5 % воска Corial EG просто примешивается с готовой отделкой. Поэтому, для других полиуретановых систем, нужно проверять в испытаниях совместимость с ними воска Corial EG.

Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, рекомендуемых наряду с воском Corial EG, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.



	
	Безопасность
Нам не известны случаи отрицательного воздействия на здоровье человека в результате применения воска Corial EG для целей, для которых он предназначен.

При работе с этим продуктом следует соблюдать данные и указания в техническом паспорте по безопасности. В прочем следует соблюдать установленные при работе с химикатами меры предосторожности и гигиены труда.



	
	Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания. Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений. 
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